




OTE Decent 面料成分
产地
耐磨度
光照色牢度
摩擦色牢度
抗起球度

Composition
Origin
Abrasion
Lightfastness
Rubbing
Pilling

 A

Decent 15

Decent 02

Decent 09 Decent 10

Decent 26 Decent 29

100% 聚酯纤维
中国
≥ 40000 转
4
4

100% Polyester
China
≥ 40000
4
4

Decent 21

Gabriel MedleyGabriel Medley 面料成分
产地
耐磨度
光照色牢度
摩擦色牢度
抗起球度

Composition
Origin
Abrasion
Lightfastness
Rubbing
Pilling

  B B 

GM-61003

GM-60004

GM-60167 GM-61002

GM-66007

GM-68002

GM-63017 GM-63064

100% 聚酯纤维
丹麦
≥ 75000 转
5-7
4-5
4

100% Polyester
Denmark
≥ 75000
5-7
4-5
4

GM-66010 GM-66145

GM-68005GM-67053

GM-62002

Hafeele LE9140B 面料成分
产地
耐磨度
光照色牢度
摩擦色牢度
抗起球度

Composition
Origin
Abrasion
Lightfastness
Rubbing
Pilling

 B 

LE9140B-27

LE9140B-01

LE9140B-02 LE9140B-16

LE9140B-35 LE9140B-38

100% 涤纶
中国

4
4-5

100% Polyester
China

4
4-5

LE9140B-33
















